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LANILLA POLYVISCOSA

LANILLA
TIFO DE TEJIDO POLYVISCOSA METODO
Verde quirirgico
R Referencia; Pantone 185338 TPX
COMPOSICION (Urdimbre y Trama) 53 e i 40 % | 4 ATCC 20A
vBCOsH
LIGAMENTO Tafctan 1/1 NTP 231.141
GRAMAJE (gr/m2) (+f=3%) 205 ASTM D 3776
AMNCHO (+ /- 2%) 1.58 m ASTM D 3774
TITULD INGLES (Nm)
- Urdimbre (+-5%) Fms
z (H-5%4) 248 ASTM D 1059
DENSIDAD (Hilos/ pulg)
- Urdimbre (+/-3%)
_ Trama (+-5%) 46 ASTM D 3775
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%)
-  Urdimbre H-3% -
o et 3% AATCC 133
SOLIDEZ AL LAVADO
M.T ( Cambio de color) Minimo 4
C.T ( Transferencia de cokr) Minimo 3 AATCE 6L
SOLIDEZ AL FROTE
SECO Il i 4
HUMEDO M 3 BT
iﬂéTDEE ALALUZ Minimo 4 AATCC 16
TENDENCIA A LA FORMACION DE
PILLING Pl 3 ASTM 3512
TENIDD Disperso - Directo
ACABADO Sanforizado, marrugable, termofiado.
Chagueta para enfermera talias (S, M, XL},
K A pantalon para enfermera tallas (8, M, L, XL)
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